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و للبقع  البخشًليعو ًكمعٌاد مزبلعو للخاكعت باسعخخذا  معٌاد بٌليمشيعو حالفع ظفوححضيش ًحشخيص مشكباث بٌليمشيو ًدساست اسخخذاميا كمٌاد من

 .  مصنعو من البٌلي ارلين حشبفزالاث ًالبٌلي اسخاسين

(  ًحاًيعاث    PETأعادة اسخخذا  المٌاد البٌليمشيو قناني المياه الخالفعو المصعنعو معن البعٌلي ارلعين حشيفزاليعج      حضمنج الذساسو الحاليو

( ، .حيذ  اسخخذمج طشيقخين في عمليت الخذًيش ، اللشيقو الاًلى  حضمنج ححلت قنعاني   PSاللعا   الخالفو المصنعو من البٌلي سخاسين   

(  ار  حضعشث رع د ًسعليو  رعد بععذ   Glycolysis( ًالخحلعت الححعٌلي     Aminolysisين ىما  الخحلت الاميني   المياه الخالفو  بلشيقخ

لينعخ  ، -Ethylamine, Ethylene di amine phenyl di amine pرلك حضشث مشخقاث ليزه المشكباث الز رو ًرلعك بمفاعلخيعا مع  

  .سخت مشكباث جذيذه 

عمليو الخذًيش حضمنج ححٌيش اً حلعيد حاًياث البٌلي سخاسين الخالفو بمجامي  عضٌيو فعالو عن طشيق حفاع ث  اللشيقو الزانيو  في

ًحفاع ث الاسيلو بادخال حامض المالك الامائي ، ار حضشث  بادخال مجمٌعت اسايت مخخلفو منيا حفاع ث السلفنو ، حفاع ث الاسيلو

 ر د بٌليمشاث جذيذه

Synthesis and Characterization of Polymeric Compounds from Waste Polyethylene Terephthalate and 

Polystyrene and studying its Efficiency as Oil Spill Cleanup and Corrosion Inhibitors.  



Abstract of Thesis : 

 

 

The present study include reusing waste polymeric products waste water bottles made of polyethylene terephthalate (PET)  and 

waste food container made of polystyrene(PS) . 

The first method includes degradation of waste PET-bottles by Aminolysis and Glycolysis to produce three compounds. 

Subsequently prepared the derivatives of these compounds by reaction with Ethylene di amine, Ethyl amine and p-phenylene di 

amine to produce sixe compounds.  

The second method include modification of waste PS-food container by insertion active organic groups by different reactions such 

as Sulfonation reaction, Acylation reaction and Maleic anhydride insertion reaction to produced three different polymeric 


